Oberfléchenveredelung

Veredelung von Metalloberflachen

POLIGRAT-Verfahren tragen
belastungsfrei und kontrolliert
geschidigte Werkstoffschich-
ten mit allen enthaltenen
Fremdkorpern, Zug- und
Druckspannungen sowie
sonstigen Defekten vollstdn-
dig und zuverléssig ab. Die
Verfahren Elektropolieren,
chemisches Entgraten und Polieren, Beizen und Passivieren
sowie Firben bringen das ungestérte Grundgefiige an der
Oberfliche zur Geltung. Gleichzeitig werden Kanten und
Flichen im gesamten Bereich entgratet. Das Oberflichenpro-
fil wird bis in den Mikrobereich gegléttet und verrundet.
Anrisse und scharfkantige Strukturen werden beseitigt. ~ (qui)
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